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มทช. 220-2545 

มาตรฐานงานถมคันทาง (Embankment : Construction) 
 

1. ขอบขาย 
งานถมคนัทาง หมายถึง การกอสรางถมคันทาง การถมขยายคันทาง รวมทั้งการกลบแตงหลุมบอตาง ๆ 
ดวยวัสดุคันทางที่มีคุณภาพและถูกตองตามขอกําหนด จากแหลงทีไ่ดรับการเห็นชอบแลว มาถมเปนคนั
ทาง โดยการเกลี่ยแตงและบดอัดใหไดแนว ระดับ และรูปราง ตามทีแ่สดงไวในแบบกอสราง 

 

2. วัสดุ 
2.1 กรณีแบบกอสรางไมระบุไวเปนอยางอืน่ ใหใชวัสดุถมคนัทางประเภทดินทั่วไป ตาม มทช. 201 : 

มาตรฐานวัสดุถมคันทาง 
2.2 กรณีบริเวณกอสรางคันทางมีลักษณะเปนหนองน้ํา คูน้าํ ที่มีเลนและซากวัสดุตกตะกอนอยู ใหใชวัสดุ

ถมคันทางประเภทวัสดุมวลรวม หรือวัสดุถมคันทางประเภททราย ตาม มทช. 201 : มาตรฐานวัสดุถม
คันทาง 

2.3 กรณีบริเวณกอสรางคันทางมีลักษณะเปนดินออน มีคา ซี.บี.อาร (C.B.R.) นอยกวารอยละ 2 ทีม่ีเลน
และซากวัสดุตกตะกอนอยูหรือแบบกอสรางระบุใหใชทรายเปนวัสดถุมคันทาง (Sand Embankment) 
ใหใชวัสดุถมคันทางประเภททราย ตาม มทช. 201 : มาตรฐานวัสดุถมคันทาง 

 

3. วิธีการกอสราง 
3.1 การถมคนัทางดวยวัสดุตามขอ 2.1 

3.1.1 กอนถมดนิคันทาง ถามหีลมุ แอง หรอืโพรงที่เกิดขึน้จากการถางปา ขุดตอ ตองใชวัสดุที่
เหมาะสม กลบแลวบดอัดใหแนนสม่ําเสมอเสียกอน 

3.1.2 การถมคนัทาง จะตองถมใหไดแนว ระดับ และรูปรางตามที่แสดงไวในแบบกอสราง 
3.1.3 ดินเดิมหรือลาดคันทางของถนนเดิม ซึ่งอยูตํ่ากวาระดับคันทางที่จะทําการกอสรางใหม นอยกวา 

1 เมตร ตามแบบกอสราง หลังจากกําจัดสิง่ไมพงึประสงคตาง ๆ ออกหมดแลว หรือหลังจากการ
ถางปา และขุดตอแลว จะตองทาํการบดอัดชั้น 15 เซนตเิมตรสุดทาย วัดจากระดับดนิเดิมหรือผิว
ถนนเดิมลงไปใหไดความแนนแหง ไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงูสุด 
(Maximum Dry Density) ตาม มทช.(ท) 501.1 : วิธีการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน 

3.1.4 กอนการถมวสัดุช้ันแรกใหราดน้ําชั้นดนิเดิม หรือช้ันคันทางเดิมที่ไดเตรียมไวแลวใหเปยกชื้นอยาง
สมํ่าเสมอโดยตลอด วัสดุท่ีจะใชทําการถมและบดอัดในแตละชั้นตองนํามาเกลีย่ คลุกเคลาใหเขา
กันกอน แลวพรมน้าํตามจาํนวนที่ตองการ ใชรถเกรด (Motor Grader) ปาดเกลี่ยใหวัสดุมี
ความชืน้สม่าํเสมอกอนทําการบดอัดแนน 
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3.1.5 การถมคนัทางใหถมเปนชัน้ ๆ เม่ือทาํการบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกิน 20 

เซนติเมตร ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด ตาม มทช.(ท) 
501.1 : วิธีการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน 

3.1.6 ในกรณีที่จะขยายคนัทางเดมิ ใหตัดลาดคนัทางเดิมเปนแบบข้ันบันได (Benching) จากปลายเชิง
ลาดถึงขอบไหลทาง มีความกวางพอที่เครื่องมือบดอัดที่เหมาะสมลงไปทํางานได วัสดุที่ตัดนี้ให
เกลี่ยแผวัสดุอยางสม่ําเสมอในแนวราบ โดยใหดําเนินการกอสรางเปนชั้น ๆ เมื่อทําการบดอัด
แนนตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกนิ 20 เซนติเมตร ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 
95 ของคาความแนนแหงสงูสุด ตาม มทช.(ท) 501.1 : วิธีการทดสอบความแนนแบบมาตรฐาน 

3.1.7 วัสดุที่ใชทําคนัทางที่อยูติดกับทอ หรือคอสะพาน หรือบริเวณอื่นใดก็ตาม ท่ีไมสามารถบดอัดดวย
เครื่องจักรขนาดใหญไดท่ัวถึง ใหใชเครื่องมือบดอัดขนาดเล็กทาํการบดอัดได ทั้งนี้เครื่องมือและ
วิธีการบดอัดจะตองไดรับความเหน็ชอบจากผูควบคุมงานกอน และใหดําเนนิการกอสรางเปนชั้น 
ๆ เมื่อทําการบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกิน 20 เซนติเมตร ไดความแนนแหง
ไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.1 : วิธีการทดสอบความ
แนนแบบมาตรฐาน 

3.1.8 ในกรณีที่แบบกอสรางไมไดระบุไวเปนอยางอื่น ทางเดมิท่ียงัไมมีผิวถาวรและตองการจะถมคัน
ทางใหสูงข้ึนอีกไมเกิน 30 เซนติเมตร จากระดับเดิม จะตองคราดไถผิวทางเดิมใหลึกไมนอยกวา 
15 เซนติเมตร แลวทําการบดอัดรวมไปกับช้ันใหม ทีถ่มของวัสดุถมคันทางนั้น ความหนาของชัน้
ท่ีคราดไถรวมกับวัสดุใหมจะตองมีความหนาของแตละชั้นไมเกนิ 20 เซนติเมตร เมื่อทาํการบด
อัดแนนตามมาตรฐานแลว 

3.1.9 ในกรณีทีง่านชั้นดินเดิมเปนบริเวณ ไหลเขา หรือทางลาด หรืองานดนิตัด กอนทําการถมดนิชั้น
แรกในบริเวณดังกลาว ใหทําการคราดไถชั้นดนิเดิมลึกไมนอยกวา 20 เซนติเมตร เพื่อการยดึ
เกาะที่ดีระหวางชัน้ดินเดิมและวัสดุถมคนัทาง 

3.1.10 เมื่อถมวัสดุจนเสร็จถงึชั้นสดุทายแลว ใหเกลี่ยวัสดุจนไดแนว ระดับ ความลาด ขนาดและรูปตัด
ตามที่แสดงในแบบกอสราง บดทับจนไดความแนนตามขอกําหนด ไมมีหลมุบอ หรือวัสดุที่หลุม
หลวม ไมแนนอยูบนผิว แลวกอสรางชัน้ทางชั้นถัดไปปดทับทนัท ี

 

3.2 การถมคนัทางดวยวัสดุตามขอ 2.2 
3.2.1 ใหทาํการถางปา ขุดตอ และกําจัดวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไมพงึประสงคออกจากบริเวณที่จะกอสรางคันทาง 
3.2.2 ในบริเวณพืน้ที่ท่ีจะกอสรางคันทางที่เปน คูน้ํา ซ่ึงมีเลนหรือวัสดุอ่ืนที่ไมตองการตกตะกอนทับถม

อยูจะตองทําการกําจัดวัสดุดังกลาวออกจากบริเวณที่จะเปนฐานรองรับคันทาง (Working 
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Platform) โดยสูบน้ําออก และใชเครื่องจักรตักหรือปาดเลนออกใหมากที่สุด แลวใชวัสดุ ตามขอ 
2.2 ถมไลเลน 

3.2.3 การถมวัสดุไลเลนใหเริ่มถมจากแนวกึง่กลางทางหรือจากเชิงลาดคันทางเดิมออกไปทางดานขาง
จนพืน้บริเวณที่ตองการโดยไมมีเลนเหลือตกคาง อันอาจทําใหเกิดความเสียหายแกคันทางได 

3.2.4 การถมวัสดุเพือ่ทําเปนฐานรองรับคันทางชัน้แรก โดยใหถมวัสดุอยูเหนือระดับน้ําไมเกิน 20 
เซนติเมตร แลวทาํการบดอดัใหไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหง
สูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 : วิธีการทดสอบความแนนแบบสูงกวามาตรฐาน 

3.2.5 ในกรณีที่จะขยายคนัทางเดมิ เมื่อดาํเนนิงานตามขอ 3.2.2 เรียบรอยแลว ใหทําการกอสรางคนั
ทางโดยตัดลาดคันทางเดิมออกไปเปนแบบขั้นบันไดจากปลายเชิงลาดถึงขอบไหลทาง มีความ
กวางพอที่เครือ่งมือบดอัดทีเ่หมาะสมลงไปทํางานได แลวถมวัสดุเปนชั้น ๆ เมื่อทําการบดอัดแนน
ตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกนิ 20 เซนติเมตร ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 
ของคาความแนนแหงสงูสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 : วิธีการทดสอบความแนนแบบสูงกวา
มาตรฐาน 

3.2.6 เมื่อถมวัสดุจนเสร็จถงึชั้นสดุทายแลว ใหเกลี่ยวัสดุจนไดแนว ระดับ ความลาด ขนาดและรูปตัด
ตามที่แสดงในแบบกอสราง บดทับจนไดความแนนตามขอกําหนด ไมมีหลุมบอ หรือวัสดุท่ีหลุด
หลวม ไมแนนอยูบนผิว แลวกอสรางชัน้ทางชั้นถัดไปปดทับทนัท ี

3.2.7 ใหทาํการปองกันลาดคนัทาง (Slope Protection) เพือ่ปองกันน้าํเซาะ ดวยวัสดุ และวิธีการที่
เหมาะสมหรือตามทีก่ําหนดไวในแบบกอสราง 

 

3.3 การถมคนัทางดวยวัสดุตามขอ 2.3  
3.3.1 ใหทาํการถางปา ขุดตอ และกําจัดวัสดุอ่ืน ๆ ที่ไมพงึประสงคออกจากบริเวณที่จะกอสรางคันทาง 
3.3.2 ในบริเวณพืน้ที่ที่จะกอสรางคันทางที่เปน คูน้ํา ซ่ึงมีเลนหรือวัสดุอ่ืนที่ไมตองการตกตะกอนทับถม

อยู จะตองทําการกําจัดวสัดุดังกลาวออกจากบริเวณที่จะเปนฐานรองรับคันทาง (Working 
Platform) โดยสูบน้ําออก และใชเครื่องจักรตักหรือปาดเลนออกใหมากที่สุด แลวใชวัสดุ 2.3 ถม
ไลเลน 

3.3.3 การถมทรายไลเลนใหเริ่มถมจากแนวกึง่กลางทางหรือจากเชงิคันทางเดิมออกไปทางดานขางจน
พนบริเวณที่ตองการ โดยไมมีเลนเหลือตกคาง อันอาจทาํใหเกิดความเสียหายแกคันทางได 

3.3.4 การถมทรายเพื่อทาํเปนฐานรองรับคันทางชั้นแรก โดยใหถมวัสดุอยูเหนือระดับน้าํไมเกนิ 20 
เซนติเมตร แลวทาํการบดอดัใหไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหง
สูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 : วิธีการทดสอบความแนนแบบสูงกวามาตรฐาน 
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3.3.5 ในกรณีที่ดินเดิมเปนดินออนที่มีอัตราการทรุดตัวสูง การดําเนินงานตามขอ 3.3.4 ถาไมไดระบุไว

เปนอยางอืน่ จะตองทิง้ฐานรองรับคันทาง ไวอยางนอย 45 วัน กอนทีจ่ะทําการบดอดัใหไดความ
แนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสูงสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 : วิธีการ
ทดสอบความแนนแบบสูงกวามาตรฐาน 

3.3.6 เมื่อไดกอสรางถมคนัทางจนเสร็จชั้นสุดทายแลว ถาไมตองทิ้งไวในชวงระยะเวลาถมทิ้งไว 
(Waiting Period) ตามทีก่าํหนดไวในแบบกอสราง ใหเกลี่ยทรายจนไดแนว ระดับ ความลาด 
ขนาด และรปูตัดตามที่กาํหนดไวในแบบกอสราง บดอัดจนไดความแนนตามขอกําหนด ให
กอสรางชัน้ทางชั้นถัดไปปดทับทนัที ในกรณีที่ตองทิง้ไวในชวงระยะเวลาถมทิ้งไว ตามทีก่ําหนด
ไวในแบบกอสราง เมื่อครบระยะเวลาถมทิ้งไว ใหตรวจสอบระดับผิวชั้นทรายถมคันทางและทาํ
การปรับระดับ เสริมดวยทรายทีม่ีคุณภาพถูกตองกอสรางขึ้นมาเปนชั้น ๆ ตามวธิกีารขางตนจน
เสร็จช้ันสุดทาย เกลี่ยแตงจนไดแนวระดับความลาด ขนาด และรูปตัด ตามทีก่ําหนดไวในแบบ
กอสราง บดอัดจนไดความแนนตามขอกําหนดและตองกอสรางชัน้ทางชั้นถัดไปปดทับทนัท ี

3.3.7 ในกรณีที่จะขยายคนัทางเดมิ เมื่อดําเนนิงานตามขอ 3.3.4 หรือ 3.3.5 เรียบรอยแลวใหทําการ
กอสรางคันทางสวนที่ขยายโดยทําการตัดเชิงลาดคันทางเดิมออกไปเปนแบบขั้นบนัได แลวถม
ทรายเปนชัน้ ๆ เมื่อทาํการบดอัดแนนตามมาตรฐานแลว มีความหนาไมเกนิ 20 เซนติเมตร และ
ไดความแนนแหงไมนอยกวารอยละ 95 ของคาความแนนแหงสงูสุด ตาม มทช.(ท) 501.2 : 
วิธีการทดสอบความแนนแบบสูงกวามาตรฐาน 

3.3.8 ใหทาํการปองกันลาดคนัทาง เพื่อปองกนัน้าํเซาะตามที่กําหนดโดยเร็วที่สุด โดยปดทับลาดคัน
ทางดวยดนิเหนียวหนา 20 เซนติเมตร และปลูกหญาโดยชนิดปูแผนเต็มพืน้ที่ลาดคันทาง หรอื
ตามทีก่ําหนดไวในแบบกอสราง 

3.3.9 เครื่องจักรที่ใชในการกอสรางคันทางตองเปนเครื่องจักรที่มีขนาดเบา เชน รถแทรคเตอร (Bull 
Dozer Tractor) ขนาด D-4 และหามบดอดั โดยใชการสัน่สะเทือนเปนอันขาด  

3.3.10 ในระหวางกอสรางไมควรกองวัสดุ หรือจอดเครื่องจักร หรือจอดรถบรรทุกใด ๆ บนคันทางสวนที่
ขยายใหม 

 

4. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Tolerance) 
4.1 งานถมคนัทางที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว จะตองมีรูปรางตามแบบกอสราง และตองมีคาระดับชวง 

3.00 เมตร ตามแนวขนาน และตั้งฉากกบัศูนยกลางทาง ตางกันไมเกิน 1 เซนติเมตร การตรวจสอบคา
ระดับใหทําทุกระยะ 25 เมตร 

4.2 คาระดับกอสรางของงานถมคันทาง ตองไมตํ่ากวาทีก่ําหนดไวแบบกอสราง เกิน 1.5 เซนติเมตร และ
ตองไมสูงกวาที่กําหนดไวในแบบกอสราง 


